
OUTOKUMPO Reinkupfer

Angaben in ppm

RM Cu/166 Cu/167 Cu/168 Cu/169 Cu/170 Cu/171 Cu/172
Best. Nr. Cu-14001 Cu-14002 Cu-14003 Cu-14004 Cu-14005 Cu-14006 Cu-14007
Ag 10,8 11,9 14 13 15,8 33 104
Al 0,9 1,5 3,1 3,7 8,4 25 1,1
As 1085 1,6 4,8 3,5 11,2 100 6,3
B (1) (1) (3) (3) 10,5
Bi 1,1 1,6 3,5 3,6 11 0,2 97
Cd 0,9 0,4 3,8 2,3 5,8 <1 <1
Co 1 0,8 4 2,9 9,5 <1 <1
Cr 1,8 1,5 3,4 4,5 9,6 100 <1
Fe 9,5 6,1 5,3 5,1 12 99 33
Li 2,4 6,4 8 9 22
Mg 1 1,9 3,7 3,1 7,9 <1 <1
Mn 1,7 1,5 3 3 10 <1 <1
Ni 1,6 1,3 6,2 4,9 13,5 3 32
P 1,1 1,5 3,4 3,1 11 <0,2 <0,2
Pb 1,3 2,6 4,2 4 11 93 32
S 2 12 3,5 3,5 12 6 7
Sb 2,2 1,9 4,6 3,8 9,3 33,5 94
Se 0,8 9,7 4 2,9 7,9 <1 <1
Si 3 1,4 5,8 4,1 12,4 <1 96
Sn 1,2 1,3 4 4 10 100 0,7
Te 1,3 7,2 3,2 3,6 10 33 <2
Ti 1 <0,5 4 1 <0,5 3,0 78
Zn 1,2 1,0 3,2 2,9 11 <1 32
Zr 0,8 0,7 2,3 2,1 8 23
Cu rest rest rest rest rest rest rest
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RM Cu/173 Cu/174 Cu/175 Cu/176
Best. Nr. Cu-14008 Cu-14009 Cu-14010 Cu-14011
Ag 18 17 16 21
Al 91 1,2 2,4 <1
As 4,5 29 4,3 <2
B 100 (30) <5
Bi 28 <0,2 <0,2 0,3
Cd <1 77 15 <1
Co 30 <1 99 <1
Cr 29 <1 <1 <1
Fe 4 4,7 3,8 2
Li 69 125
Mg 100 2 26 2
Mn <1 100 <1 <1
Ni 4 99 3 <1
P 89 0,35 31,5 <1
Pb 4,4 1,1 1 <1
S 3,8 35 89 10,5
Sb <2 <2 <2 <2
Se <1 38 90 <1
Si 4 31,4 1 <1
Sn 30,0 0,9 0,7 <1
Te 0,3 <0,5 85 <2
Ti <5,0 20 2,5 <0,5
Zn <1 60 <1 4
Zr 80
Cu rest rest rest rest


