
NBS 1226-1286

1226 1227 1228 1269 1270 1271 1286
C 0,085 0,97 0,072 0,298 0,077 0,064 0,196

Mn 0,274 0,402 0,365 1,35 0,626 0,73 0,152
P 0,0022 0,014 0,004 0,012 0,0065 0,005 0,008
S 0,0044 0,026 0,018 0,0061 0,0065 0,0013 0,0147
Si 0,231 0,215 0,007 0,189 0,247 0,334 0,130
Cu 0,125 0,006 0,012 0,095 0,114 1,48 0,043
Ni 5,42 0,007 0,018 0,108 0,174 3,34 2,81
Cr 0,467 0,019 0,016 0,201 2,34 0,552 1,53
V 0,0018 0,002 <0,001 0,004 0,013 0,003 0,0057

Mo 0,446 0,003 0,009 0,036 0,956 0,543 0,344
Co 0,029 0,003 - - 0,038 - 0,116
Ti 0,001 (0,0008) - - - 0,0040
Sn (0,003) - - 0,005 - - 0,012
Al 0,054 (0,028) 0,061 0,016 - 0,020 0,109
As - - - - - - 0,019
Nb - - - - - 0,025 -
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