
BCR Zink

CRM 321 322 323 324 325 326 327
Best. Nr Zi-02001 Zi-02002 Zi-02003 Zi-02004 Zi-02005 Zi-02006 Zi-02007
Al (ppm) <0,7 18,8 (76) 2,2 2,8 (<1) (<1)
Cd (ppm) 0,25 5,13 14,7 50,0 100,3 203 301
Cu (ppm) (0,97) 3014 9,26 17,4 49,1 104,8 (0,56)
Fe (ppm) (2,25) 8,65 16,0 15,6 59,4 265 144
In (ppm) (<0,2) 2,80 5,2 15,5 45,6
Pb (ppm) 4,8 13,2 31,2 51,4 162 307 408
Sn (ppm) <0,5 3,1 8,6 19,4 50,0
Ti (ppm) 0,78 2,9 6,7 (16) 42
Zn rest rest rest rest rest rest rest

CRM 351 352 353 354 355
Best. Nr. Zi-02008 Zi-02009 Zi-02010 Zi-02011 Zi-02012
Al 4,35 4,15 3,95 3,72 3,44
Cd (ppm) (0,21) 2,88 10,44 29,7 58,1
Cu (ppm) 12,13 31,26 100,0 312,3 1035
In (ppm) <0,2 3,02 2,55 9,8 24,6
Mg (ppm) 131,0 283 452,5 602 786
Ni (ppm) (1,9) 6,74 83,1 268
Pb (ppm) 4,50 (6,4 24,4 30,8 56,9
Sn (ppm) <1 3,0 5,6 14,1 29,1
Tl (ppm) 0,74 3,2 3,95 11,01 23,25
Zn rest rest rest rest rest

CRM 356 357 358 359 360 361
Best. Nr. Zi-02013 Zi-02014 Zi-02015 Zi-02016 Zi-02017 Zi-02018
Al 4,43 4,22 3,94 3,71 3,42 (4,06)
Cd (ppm) 0,73 2,83 10,22 39,8 59,5 (0,80)
Cu 0,394 0,584 0,793 0,989 1,234 (0,798)
Fe (ppm) 31,5 25,7 40,5 119,7 10,34
In (ppm) <0,2 3,30 7,04 15,5 29,8 (<0,2)
Mg (ppm) 132,3 273 403 557 705
Ni (ppm) 3,43 9,82 26,98 92,6 267
Pb (ppm) 9,87 13,8 22,5 36,2 73,9 5,31
Sn (ppm) (0,32 3,51 7,87 16,93 33,0 46,3
Tl (ppm) 0,79 2,76 6,09 13,34 25,9 37,4
Zn rest rest rest rest rest rest
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