
 VAW Al 99.97

Probe 1000-1 1001 1002-1 1003 1004 1005
Best. Nr. Al-50001 Al-50002 Al-50003 Al-50004 Al-50005 Al-50006
Si 12 48 71 35 76 27
Fe 3 8,6 11 45 64 18
Cu 1,1 1,3 3 30 36 11
Mn 0,5 0,7 2 5 12 12
Mg 2,8 14 8 5 25 18
Cr < 0,6 < 0,6 < 2, < 0,6 1,4 0,6
Ni < 0,4 0,7 < 2, < 0,4 1,4 0,5
Zn 3,5 9 16 45 68 22
Ti 0,2 0,8 < 1, < 0,4 0,8 < 0,4
B < 0,8 1,6 1,2 1,3 0,9 2
Ba < 0,5 < 0,5 5 - - < 0,5
Ca < 0,7 0,7 3 0,6 0,7 < 0,5
P 4 - 5 - - -
Sb < 1, 30 < 0,5 - - 0,6

Masseanteile in µg/g
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